12

AVANTAJLARI

-Yiksek dayanim,

-Kolay uygulanabilir.

TEKNIK OZELLIKLERI

ACIKLAMA

EPFP, iki bilesenli, solventsiz, epoksi bazli olup,
beton ve ahsap tasiyici elemanlari gtclendirme

amaciyla karbon kumas uriininun uygulanmasinda

kullanilir.

KULLANIM YERLERI

Yapisal elemanlari guglendirmede,
Yapilarin deprem performansini iyilestirmede,
Bina glclendirmelerinde,

Korozyona magruz kalmis eski betonarme
yapilarin iyilegtirmesinde,

Kopri ve kubbeli yapilarin glglendiriimesinde,

e Hasarl yapilari guglendirmede.

KARISIM
Karigsim Oranlari (Agirlikga) kg
A 4
B 1

PAKETLEME VE DEPOLAMA

A+B ileseni toplam 10 kg'lik kaplar igerisindedir.
Depolama omri, 15-25 °C ‘de gunes 15131 gérmeyen ve

rutubetsiz ortamda 12 aydir.

Uriin Karbon Kumas Epoksi Yapistirici EPFB
Yogunluk (gr/cm?3) 1,22
Renk Gri ya da Sari
Viskozite (23°C) 500125 mPas
Dokunma Suresi 24 Saat
Karigim Omrii (23°C , 100 ml) >30 dak.
Tam Sertlesme (23°C , %55 Rh) 7 gun
HDT 75-80°C
Shore-D Sertligi 89
Basing Dayanimi (MPa) >80
Egilme Dayanimi (MPa) >40
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UYGULAMA TALIMATLARI

1- YUZEY VE ON HAZIRLIK
Uygulama yapilacak yuzey her turlu kir, pas
ve tozdan arindirilmalidir. Yuzeyde bulunan
gevsek tabaka kaldiriimalidir. Yizeyde
bulunan boya, harg vb. malzemeler ylizeyden
alinmahdir. Uygulama direkt betonarme
yuzeye yapilmalidir. Betonarme ylzey
Uzerinde bulunan cimento serbeti kaldirilmali
ve agregalar gorunur olacak sekilde mevcut
yuzey traslanmalidir. Kose donusleri
pahlanmali ve keskin olmamaldir.

2- UYGULAMA
Uygulama yapilacak yuzeyde traglama
sonrasi olusan toz, basingli hava ile
uzaklastiriimalidir. Daha sonra ylzeye
yapigsma dayanimini arttirma amagli
Tetraglobe EPPR Epoksi Astar uygulanabilir.
Uygulama yapilacak bdlgeye gore Tetraglobe
karbon kumas uygun ebatlarda kesilerek
kumas yapistirma eposki reginesi olan
Tetraglobe EPFB ile mevcut ylizeye bosluk
kalmayacak sekilde yapigmasi saglanmalidir.
Uygulama sirasinda epoksi regine ve karbon
kumasin tamamen emdirilmesi igin tirtikli
plastik rulolar kullanilabilir. Son kat ylzeye
tekrar kumas epoksi recginesi surilerek
karbon kumas epoksi ile tamamen emdirilir.

3- UYGULAMA SONRASI
Karbon kumas Uzerine uygulanan son eposki
prizini almadan daha sonra ylzeye kuru silis
kumu serpilir. Bu sayede daha sonra tizerine
uygulanacak ¢imento esasli harg
uygulanmasi igin aderans artimi saglanir.
Yapilan ¢cimento esasli harg uygulamasi ile
kumas ve epoksi yangina kargi korunur.
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SORUMLULUK

Uriin teknik dékiimaninda belirtilen bilgiler,
uygulama detaylari ve tavsiyeler Tetraglobe’nin
bilgi birikimi ve tecrubeleri ile olugturulmustur.
Urdnlerin kullanimi, ortam sartlari ve kullanim
yuzeyine gore farklilik gosterebilir. Tetraglobe
kontrolU diginda elde edilen veriler, gercekte
elde edilen deneysel verilere gore degisiklik
gosterebilir. Dogru kosullarda dogru Grin
kullandiginizdan emin olunuz ve Tetraglobe
tarafindan verilen talimatlara uyunuz. Aksi
durumda Tetraglobe sorumlu tutulamaz. Yenisi
yayinlanan teknik dokimanin eski basimlari
gecersizdir.

URUN BILGi KAYANAGI

Uriin teknik dékiimaninda belirtilen bilgiler
deneysel verilere dayanmaktadir. Tetraglobe
kontrolu diginda elde edilen degerler, gesitli
sebeplerle gercek degerle farklilik gosterebilir.

iS GUVENLIGI — SAGLIK VE CEVRE
Uriin kullanicilar, Grin ile ilgili bilgi ve énerileri
iceren, kimyasal urtnlerin guvenli sekilde sevk
edilmesi, depolama kosullari, bertaraf edilmesi,
fiziksel, toksikoloji, ekolojik ve diger guvenlikle
ilgili tim deyalar icin malzeme guvenlik
formuna (MSDS) bagvurabilirler.

ILETiSiM BILGILERI

Tetraglobe Yapi Malzemeleri Pazarlama A.S.
Adres: Asmali Mescit Mah. Mesrutiyet Cad.
No:9 D:11 Beyoglu/istanbul

Tel: +90 212 951 03 99

Mail: info@tetraglobe.com

Web: www.tetraglobe.com
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